
熱流体プロセッシング

第五講のアウトライン第五講のアウトライン

る成 物性 変• 履歴による成形品物性の変化

– 樹脂充填の様子樹脂充填 様子

– ファウンテンフロー

樹脂材料内の不均 構造の発生について• 樹脂材料内の不均一構造の発生について

– 分子配向と複屈折

• 射出成形品に発生するフローマークに関する
検討検討


