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繊維・複合材料Ａ-6回目

結晶化度

結晶化度の解析法
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Ｘ線散乱

基本原理
（周期構造からの散乱強度／全散乱強度）

簡便法

Ic

Ia

I = Ic + Ia

s または 

Ｘ線散乱
強度
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繊維構造の結晶化度解析

),( I

２次元散乱強度分布

に対し

の演算を行ってから、結晶、非晶散乱強度の分離を行う

その他の結晶化度測定法
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密度法

体積分率結晶化度

質量分率結晶化度

熱量法（ＤＳＣ測定）
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密度勾配管の作製法

三連送液ポンプ

密度勾配菅

比重液Ａ比重液Ｂ

スターラ

ジャッキ

Analysis of crystallinity
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X-ray scattering

Principle: 
Crystallinity =

scattering intensity from periodic structure
total scattering intensity

Simplified method

Ic

Ia

I = Ic + Ia

s or 

X-ray 
scattering 
intensity
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Other methods 
for analysis of crystallinity
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Density measurement

Volume fraction 
crystallinity

Mass fraction 
crystallinity

Thermal analysis

DSC (differential scanning 
calorimetry)

広角Ｘ線回折強度のまとめ／散乱が含む情報

単位格子（結晶多形）
原子座標（対称性）

結晶配向（様式・配向度）
結晶化度
微結晶サイズ

結晶格子の乱れ
非晶配向
動径分布関数


